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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Разработаны рациональные методы протезирования и лечения 
при непереносимости с использованием препаратов Т-активина и 
рапина под контролем функционального состояния клеточного и 
гуморального иммунитета методом идентификации отдельных 
антителообразующих клеток. 

Специальные методы изучения воспалительных процессов 
слизистой оболочки в полости рта и десен пробой Шиллера-Писарева, а 
также данные изучения гигиенического состояния полости рта 
свидетельствуют о необходимости учитывать эти показатели при 
протезировании больных. 

Установлено, что при протезировании с использованием 
разнородных металлов происходит аутосенсибилизация организма, и 
поэтому практическим врачам рекомендуется учитывать состояние 
механизмов специфической и неспецифической защиты организма. 

Для контроля иммунокоррегирующего лечения и качества 
протезирования рекомендовать использование математических методов 
исследования, таких как SPITN, Pi, PMA; определение уровня 
напряжения и силы тока, создаваемых металлическими зубными 
протезами. 

При лечении очаговых форм пародонтитов желательно отдавать 
предпочтение рекомендованным нами шинам с многозвеньевыми 
кламмерами, с искусственными литыми коронками, учитывая данные 
одонтопародонтограммы Курляндского. 

При отсутствии дефектов и деформаций в зубном ряду в процессе 
лечения генерализованных форм пародонтитов рекомендуются 
съемные шины по Эльбрехту и Грозовскому, а также съемные шины с 
дельтоальвеолярными кламмерами по Кемени и Т-образные кламмеры. 

При шинировании и протезировании зубов с генерализованными 
формами пародонтитов для выявления правильного расположения дуги 
в бюгельных протезах устанавливать с помощью предложенного нами 
устройства податливость слизистой протезного ложа. 

С целью нормализации иммунной системы организма больного с 
непереносимостью разнородных металлов при протезировании широко 
рекомендовать рациональное протезирование с исключением из полости 
протезов из разнородных металлов, а также изготовление несъемных 
протезов методом литья с учетом их электрической полярности. 
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КОРУТУНДУ 
У.А. Амираевтин "Ооз ичиндеги металлдан жасалган тиш протездеринин 
жакпаганындагы этиопатогенетикалык аспекти жана ондоо усулдары" 

деген темадагы медицина илимдеринин доктору окумуштуулук 
даражасын алуу учун жазылган диссертациясы. Адистигн 14.00.21-

стоматология. 
Чечуучу свздор: металлдан жасалган тиш протездеринин жакпагандагы 

кубулуштары, металлдан жасалган тиш протездеринин электропотенциалы, 
пародонттун оорулары. 

Изилдеенун объектиси: болуп 613 пациенттер кабыл алынды, аларга 
металлдан жана анын кошундуларынан жасалган ар турдуу конструкциядагы 
тиш протездери жасалган. 

Изилдввнун усулдары: клиникалык-лабораториялык, 
иммунологиялык, статистикалык. 

Жумуштун тыянагы. Металлдан жасалган тиш протездеринин таасири 
менен жергиликтуу жана жалпы иммунологиялык процесстердин калыптануу 
механизми, алардын электр потенциалынан внугушун шарт тузуусу биринчи 
жолу аныкталды. 

Оозунда дат баспоочу болоттун кошундуларынан жасалган металл 
протези бар адамдарда жана токтун максималдуу чьщалышына жараша 
лейкоциттердин активдуу кыймылдоосунун корсеткучу туз оц корреляциясы 
байкалат жана фагоцитоздун процессинде терс корреляциясы, фагоцитардык 
сандын кврсеткучтерун, фагоцитоз пайызын жана анын индексинин 
азайгандыгы. Токтун кучу жана чыналуусу ооздун ичинде канчалык аз болсо, 
ал ошончолук лейкоциттердин миграциясы жана фагоцитардык активдуулугу 
нормага жакын болот жана тескерисинче. 

Металлдан жасалган тиш протездерин колдонгондо алар жакпай 
калса, анда биринчи жолу дарылоо жана алдын алуу усулдары иштелип 
чыкты жана электр дуулуктургуч ткандарга карата баштапкы оц 
полярдуулукту багыттоо. 

Пародонттун сезгенип ооруганында салттуу дарылоо менен катар 
деструкциялык жана иммунологиялык процесстердин езгвчолутун металл 
протездеринин таасиринин негизинде ооздун ичинде пайда болгон 
электропотенциалды жоготууда аниондорду колдонуу комплекстуу усул 
биринчи жолу иштелип чыкты. 

Жакпагандыкта Т-активин жана рапин препараттарын колдонуп 
рационалдык протездее жана дарылоо ишин клеткалуу иммунитеттин 
идентификация усулу менен кайсы бир антителажасоочу клеткаларды 
(АЖК) функционалдык абалын кеземвлдеп изилдво иштелип чыкты. 

Библиографиясы: 293 булактан, анын ичинде 230 жакынкы чет 
влквлвр жана 63 алыскы чет влквлер. 

Иллюстрациясы: 35-таблица, 7-сурвт, 11-фотография. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Амираева Убайдиллы Амираевича на тему 

«Этиопатогенетические аспекты и методы коррекции непереносимости 
металлических зубных протезов в полости рта» на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.00.21 - стоматология 
Ключевые слова: явления непереносимости металлических зубных 

протезов, иммунитет, электропотенциал металлических зубных протезов, 
заболевания пародонта. 

Объектом исследования явились 613 пациентов, пользующихся 
различными конструкциями зубных протезов, изготовленных из металлов и 
их сплавов. 

Методы исследования: клинико-лабораторные, иммунологические, 
статистические. 

Результаты работы. Впервые установлено, что механизм формирования 
местных и общих иммунологических процессов под воздействием 
металлических зубных протезов, обусловлен влиянием развиваемых ими 
электрических потенциалов. 

Показано, что у лиц, имеющих металлические протезы из сплавов 
нержавеющей стали и соответствующее им максимальное напряжение тока, 
наблюдается прямая положительная корреляция с показателем двигательной 
активности лейкоцитов и отрицательная корреляция с процессом их 
фагоцитоза, в частности уменьшением показателей фагоцитарного числа, 
процента фагоцитоза и его индекса. Установлено, что чем меньше 
напряжение и сила тока в полости рта, тем ближе к норме показатели 
миграционной и фагоцитарной активности лейкоцитов и наоборот. 

Впервые разработана методика лечения и профилактики 
непереносимости в случае применения металлических зубных протезов, и 
установки их исходной положительной полярности по отношению к 
электровозбудимым тканям. 

Впервые разработана комплексная методика лечения воспалительных 
заболеваний пародонта, наряду с традиционной, учитывающая особенности 
деструктивных и иммунологических процессов, происходящих под влиянием 
металлических зубных протезов и имеющая в основе использование веществ, 
нейтрализирующих электропотенциал полости рта (анионы). 

Разработаны рациональные методы протезирования и лечения 
непереносимости с использованием препаратов Т-активина и рапина под 
контролем функционального состояния клеточного иммунитета методом 
идентификации отдельных антителообразующих клеток. 

Библиография: 293 источника, в том числе 230 из стран ближнего и 63 -
дальнего зарубежья 

Иллюстрации - 35 таблиц, 7 рисунков, 11 фотографий 
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ABSTRACT 
On the doctoral thesis of Amiraev Ubaidulla Amiraevich on the subject of 

"Etiopathogenetic aspects and methods of correction of intolerance to metallic 
dental prostheses in the oral cavity" to obtain the degree of a Doctor of 

Medical Studies for the specialty of 14.00.21 - Stomatology 

Key words: phenomena of intolerance of dental prostheses, immunity, 
electric potential of metal tooth prostheses, parodont disease. 

The object of the research were 613 patients using various constructions of 
dental prostheses made from metal and alloys. 

Methods of the research: clinic and laboratory, immunologic, and statistic 
methods. 

Work results For the first time it has been determined that mechanism of 
formation of local and general immunologic processes under the influence of metal 
dental prostheses is conditioned by the electric potentials they develop. 

Degree of inflammatory changes during parodonthosis is determined by 
electrolytic processes caused by electric potentials developed by metal dental 
prostheses. As a result, decay of cells and denaturation of proteins facilitates 
development of local and general auto allergic processes. 

It has been for the first time established that electric potential of metal dental 
prostheses spreads throughout the whole body and has the maximum influence on 
the area of cutaneous covering of head and thymus projection. 

It has been indicated that electric potential of metal dental prostheses affects 
tissues excited by electricity only in cases when cathode is outside and anode is 
inside a cell. In this case it has been determined for the first time that some metal 
teeth prostheses are cathodes in relation to head and thymus projection, i.e. 
negatively charged, causing constant irritation of these tissues. 

For the first time, the method of curing and preventing intolerance have been 
elaborated in case of use of metal dental prostheses and setting their initial positive 
polarity with respect to the tissues excited by electricity. 

For the first time a complex technique of treating inflammatory diseases of 
parodont has been worked out along with the traditional one taking into account the 
features of destructive and immunologic processes occurring under the influence of 
metal dental prostheses. It is based on use of substances neutralizing electric 
potential of the mouth cavity (anions). 

Rational methods of dental prosthetics and curing intolerance have been 
worked out. They are based on use of T-activine and rapine medicines under 
controlled study of functional state of cell immunity by the method of identification 
of certain antibody forming cells (AFC). 

Bibliography: 293 of the source, including 63 from the countries of the near 
and far abroad. 

Illustrations - 35 tables, 7 figures, 11 by photographs" 


